
0600051 Rahmenrohre 

 

1. Welche Entwicklung sorgte dafür, dass das Fahrrad zum Massenprodukt wurde? 

 

2. Nennen Sie die drei Phasen der Herstellung von nahtlosen Rohren. 

 

 

3. Mit welchem Verfahren werden Aluminiumrohre hergestellt? 

 

4. Was wird mit Hydroforming hergestellt? 

 

 

5. Was können Sie über die Herstellung und Verwendung von Carbonrohren sagen? 

 

6. Warum werden Rahmenrohre am Ende dicker gefertigt? 

 

 

7. Welche Rahmenrohre werden konifiziert? 

 

8. Durch welches Verfahren behalten die konifizierte Rahmenrohre die gleiche Wandstärke? 

 

 

9. Mit welchen Verfahren werden Rahmenrohre zugeschnitten? 

 

10. Nennen Sie Vor- und Nachteile von Muffen im Rahmenbau. 


