
0600052 Carbonrahmen 

 

1. Nennen Sie die drei Herstellungsverfahren für Carbonrahmen. 

 

2. Aus welchen Werkstoffen wurden und werden die Muffen für Carbonrahmen 

hergestellt? 

 

3. Was sind Prepregs? 

 

 

4. Welche Bauteile werden heute noch in Carbonmuffen-Bauweise hergestellt? 

 

5. Was ist der größte Unterschied bei der Herstellung von Carbonrahmen und Rahmen 

aus Metall? 

 

6. Schauen Sie sich die Videos auf www.tthiesen.de an. 

Welche unterschiedlichen Bauweisen werden gezeigt? 

 

7. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Tube-to-Tube-Bauweise und der 

Muffenbauweise? 

 

 

8. Wieso können in der Monocoque-Bauweise verschiedene Rahmenhöhen nur mit sehr 

viel Aufwand hergestellt werden? 

 

9. Was ist eine Preform? 

 

 

10. Welche Unterschiede werden in den Videos zur Monocoque-Bauweilse gezeigt? 

http://www.tthiesen.de/

